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木製產品霉變與化學變色之差異性

 

I、前言

許多品牌或工廠之原木材料、木製設

備或木製產品經常會面臨變色問題，而此

類木材或木製品變色可分為兩種機制，一

種為真菌變色，亦即俗稱的「霉變」；另一

種為化學變色，包括氧化變色或單寧化變

色等。兩者相較之下，真菌變色所造成之

成本損耗與其他影響更為嚴重。 

霉變的發生係因黴菌孢子於木材表面

生長與繁殖，故僅會使木材表面和周邊變

色，此種變色機制可利用肉眼觀察方式初

步辨別，例如霉變的顏色通常比化學變色

淺，或黴菌變色常呈現斑點狀或棉絮狀等。

常見造成木材霉變的有 Aspergillus sp.、

Penicillium sp.及 Trichoderma sp.等菌種。

木材化學變色是當木材受到外部刺激，會

引發其保護機制產生化學反應，如酚類、

醣類或單寧氧化縮合反應等，進而導致木

材變色。木材變色會使產品外觀不一致，

導致木製產品價值下降；木材變質可能降

低產品品質，使產品更易腐朽等。 

YCM微生物研究中心的「發霉物品判

定」技術服務，除了可以判別木製品變色

問題是否源自於黴菌汙染，亦可作為產品

後續處理或責任歸咎之參考依據。近期，

品牌 M 的木製產品發生疑似霉變之品質

事件，而尋求 YCM之協助，釐清問題點，

以利訂定後續改善策略。 

 

 

II、研究結果 

  品牌 M 送測之木製產品可觀察到變

色區塊，YCM 微生物研究中心透過 ISO

認證之方法進行檢測後，未檢出黴菌，因

此判定此木製產品無發霉 (圖 1)。
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圖 1. 品牌 M送檢測之木製產品 

a1 – a2. 木製產品變色區塊；b1 – b2. 木製產品於顯微鏡下利用不同倍數進行觀察，未檢

出黴菌。

 

 

a2. a1. 

b2. 放大照 400X b1. 放大照 40X 
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III、結論 

  YCM 微生物研究中心的發霉物品判

定服務，可根據黴菌生長構造的觀察判定

物品是否發霉，針對木材或木製品之變色

亦可辨別其為發霉或化學變化所致。 

此次品牌 M之委託案件中，木製產品

之變色區塊以肉眼觀察呈現黑斑，然而此

汙染點經過YCM微生物研究中心檢測後，

判定並非黴菌生長所造成，有可能係因爲

木材受到環境中的光照、溫度、水分或物

理碰撞等刺激，導致木材中的特定成分引

發化學變化，如氧化變色或單寧化變色等。 

對於此次委託案件，為避免木製品工

廠客戶再因變色事件產生損失，建議可於

原木砍伐後盡快乾燥、加工與保存，以減

少生物因子入侵，如黴菌細菌生長、白蟻

腐食、昆蟲啃食等；盡快將木材含水量降

低至 20%以下，確保其乾燥程度，以降低

黴菌孢子獲得營養源之可能性；對於木製

品可使用高分子塗料隔絕氧氣、水分，減

少因環境刺激產生的化學變色機會。 

當您發現產品有變色、變質或疑似汙

染等問題時，可以透過 YCM 微生物研究

中心協助找出問題來源，盡早阻斷風險源

頭，以利控制成本。 
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