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金屬食器疑似發霉案例分析 

I、前言

  黴菌生長在物品上可以觀察到特定的

外觀特徵，例如絲狀結構、不同顏色的色

斑、薄膜或絨毛狀的物質覆蓋於表面等。

此種外觀特徵也會出現在其他情況，進而

導致誤判為黴菌生長。 

  在金屬食器加工和製造過程中會使用

油脂或潤滑劑，若殘留在產品上形成油膜

或汙點，即可能會誤認為發霉。另外，工

廠製造環境中的灰塵、懸浮微粒、金屬加

工過程中產生的粉塵或其他汙染物可能會

附著在產品表面，其外觀也可能與黴菌生

長相似導致誤判。然而，這些油汙或粉塵

造成的汙染，也會成為黴菌的養分源，若

無即時清除，在後續的包裝運輸或儲存過

程處於適當環境時，即可能使黴菌爆發生

長。 

  YCM 黴菌研究中心曾協助品牌 J 檢

測金屬食器疑似發霉構造是否為黴菌生長

所致，供其作為品質管理的參考依據。 

 

 

 

II、研究結果 

  品牌 J 送測之金屬食器可以肉眼觀

察到斑狀汙染，經 YCM 黴菌研究中檢測

後，未發現黴菌生長構造 (圖 1)。
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圖 1. 品牌 J送檢測之金屬產品 

a1 – a2. 品牌 J疑似發霉之金屬食器；b1 – b2. 品牌 J之金屬產品於顯微鏡下進行觀察

後，未發現黴菌生長構造。

  

a1. a2. 

b1. b2. 



Research Paper Volume 2, Issue 5, Page 1-3 
June 2023 

 

3 

Published online 21 June 2023 

Copyright ©  2023 YCM PRODUCTS CO., LTD. 

 

III、結論 

  此次品牌 J金屬食器上疑似發霉斑狀

汙染，經 YCM 黴菌研究中心的檢測後未

觀察到黴菌生長特性及構造，判定為非黴

菌生長現象，可能是產品製造過程中沾染

的油汙或粉塵。然而這些汙染會成為黴菌

可利用的養分源，故需詳細審視產品製作

流程及維持環境狀態，避免後續引起黴菌

生長。 

  另外，黴菌生長的外觀特徵可能因不

同的菌種而有所差異，並且還受到生長環

境和條件的影響。因此，想確認物品上是

否有黴菌生長時，YCM黴菌研究中心可進

行專業的檢測和鑑定，協助品牌或工廠更

精準的達到產品品質控管。
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